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O objetivo deste trabalho foi avaliar a resistência de união (RU) e permeabilidade da interface 

(PI) de pinos de fibra de vidro nos diferentes terços da dentina intracanal (cervical, médio e 

apical) submetidos a diferentes agentes irrigantes. Noventa pré-molares humanos 

unirradiculares foram utilizados neste estudo. Os dentes foram divididos de acordo com os 

agentes irrigantes (água destilada, hipoclorito de sódio 5,25%, ácido poliacrílico 25%, 

clorexidina 2% e dispersão de nanopartícula de prata à 23 ppm) e a técnica para cimentação 

dos pinos de fibra: SBU – Scotchbond TM Universal + RelyX ARC; U200 - RelyX U200; MCE - 

Maxcem Elite. Os dados de RU e PI foram submetidos à ANOVA e teste de Fisher (α = 0,05). 

Amostras representativas foram levadas à microscopia eletrônica de varredura. A solução de 

nanopartícula de prata apresentou os maiores valores de RU e menor PI em todos os terços 

analisados para o grupo SBU. No grupo U200, os maiores valores de RU foram encontrados 

para a solução de hipoclorito de sódio. Para a PI, a solução de nanoparticula de prata 

apresentou os menores valores de permeabilidade nos terços cervical e apical. O grupo MCE 

apresentou de modo geral, os menores valores de RU. Houve diminuição dos valores de 

resistência de união no sentido cérvico-apical para todos os grupos. O tratamento de 

nanopartícula de prata apresentou permeabilidade similar para todos os terços. A nanopartícula 

de prata pode ser utilizada como agente irrigador do conduto radicular previamente à 

cimentação dos pinos de fibra de vidro, uma vez que além de possuir efeito antibacteriano, não 

causa interferência na adesão entre o pino e dentina intrarradicular. 
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