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Este estudo in vitro teve como objetivo investigar a composição da película salivar (PS), bem 

como a adesão bacteriana em ligas experimentais de Ti35Nb5Zr e Ti35Nb10Zr. Titânio 

comercialmente puro (Ticp) e Ti6Al4V foram utilizados como controle. Morfologia, 

rugosidade, composição química e molhabilidade dos materiais a base de Ti foram analisadas. 

Todas as superfícies foram submetidas à formação da PS (saliva humana estimulada) e adesão 

bacteriana (2h) de Streptococcus sanguinis e Actinomyces naeslundii. A composição da PS foi 

analisada por meio de cromatografia líquida - espectrometria de massa (LC-MS). As unidades 

formadoras de colônias foram quantificadas (log UFC/cm2) e o biofilme formado analisado por 

microscopia eletrônica de varredura. Os dados foram analisados pelos testes Anova e Tukey 

(α=5%). As ligas de TiNbZr apresentaram topografias mais irregulares, não diferindo quanto à 

rugosidade e apresentaram composição química e comportamento hidrofílico semelhantes. Um 

total de 495 proteínas foram identificadas na PS e proteínas exclusivas foram encontradas: 

Ti35Nb5Zr (3 proteínas), Ti35Nb10Zr (7 proteínas), Ti6Al4V (17 proteínas) e Ticp (7 

proteínas). Ti35Nb10Zr e Ti6Al4V exibiram a menor adesão bacteriana (p<0,05). Conclui-se 

que as diferentes composições químicas dos materiais estudados influencia na composição da 

PS e na adesão bacteriana.  
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