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As resinas compostas são consideradas uma opção de tratamento na indicação de prótese parcial 

fixa, devido ao seu menor custo e ser mais conservador, se comparadas às cerâmicas, falhas, 

como as fraturas podem ocorrer. A fim de minimizar essas falhas, mecanismos vêm surgindo 

para aumentar a resistência do material. Portanto, o presente estudo avaliou a influência da 

utilização de uma malha de nylon experimental em próteses parciais fixas adesivas, 

confeccionadas em resina composta de uso indireto, analisando as resistências mecânicas das 

próteses. Para a confecção da matriz dos espécimes e estudo das tensões nas estruturas, foi 

realizada análise qualitativa pregressa em análise de elementos finitos. A pesquisa in vitro 

simulou uma prótese parcial fixa de três elementos com inserção entre os primeiros pré-molares 

e os primeiros molares (N= 10). Os seis grupos experimentais foram: prótese fixa convencional; 

prótese convencional ciclada; prótese com reforço da malha posicionada na vertical; prótese 

com reforço da malha posicionada na vertical ciclada; prótese com reforço da malha 

posicionada na horizontal; prótese com reforço da malha posicionada na horizontal ciclada. Os 

dados foram submetidos ao teste de ANOVA e Tukey (p<0,05). Os grupos não apresentaram 

diferença estatística, mas a utilização da malha proporcionou uma estabilidade, mesmo após a 

fratura da peça, pois as partes não se separam. Portanto, a incorporação da malha não 

influenciou na carga máxima da fratura da prótese, mesmo assim, garantiu que a prótese não 

tivesse falha catastrófica.  
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