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O presente estudo caracterizou o padrão de resposta inflamatória e macrofágicas no reparo de 

defeitos ósseos em calvária de ratos reconstruídos com diferentes biocerâmicas particuladas. 

Defeitos de 5mm de diâmetro foram realizados no osso parietal de 30 ratos, divididos nos 

grupos: EA – Controle, enxerto ósseo autógeno intramembranoso, BO – osso bovino 

desproteinizado e BS – vitrocerâmica bioativa, sendo submetidos à eutanásia após 7 e 21 dias. O 

tratamento estatístico da morfometria dos leucócitos mono e polimorfonucleares, bem como das 

células gigantes não revelou diferenças significativas entre os grupos, nos respectivos períodos. 

A análise imunohistoquímica para investigação dos tipos de macrófagos (M1 e M2) também 

não detectou diferenças significativas entre os marcadores iNOS, B7-1, CD206 e TGF-B. Os 

resultados revelaram que apesar das diferenças físico-químicas entre os biomateriais testados, 

incluindo a vitrocerâmica bioativa (BS) ainda em fase de experimentação, os mesmos suscitam 

respostas inflamatórias semelhantes entre si, permitindo um processo de reparação satisfatório 

considerando-se o modelo animal utilizado e o sítio ósseo reconstruído.  
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